Paredes Divisorias de PVC
Sistema de perfiles encastrables
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Perfiles del Sistema

TM 253
Union "H" P/tablon
) TM 251
"U" para 35 mm
3

POR SISTEMA
DE ENCASTRE

Dividir ambientes o crear nuevos, nunca fue tan
fdcil. Los perfiles estdn disefiados para ser unidos
uno con el otro y asf sucesivamente, formando
paneles. Estos pueden tener diversos tamanos ya
que los perfiles se producen en diferentes medidas
y pueden cortarse.

A su vez, estdn separados por tabiques que le dan
refuerzo estructural.

Si estds necesitando hacer divisiones en un
ambiente o construir un espacio de usos multiples
tenemos una solucién de construccién en seco, que
te va a permitir optimizar los costos y tiempos
asociados a una obra tradicional, o incluso, evitar
los desperdicios vy procesos que conlleva la
construccién en seco.




TM 250
Tablon 250 x 35mm
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TM 255 T™ 254

Montante p/puerta Esquinero p/tablon

76,2

 IMPORTANTE
Todas las medidas estdn

OPCIONES expresadas en milimetros

(mm) y son solamente
DE ARMADO ilustr_qtivos, pgdiendq ser
modificadas sin previo aviso.
Las imdgenes de los catdlogos

pueden corresponder a
e Refuerzo metdlico / sin refuerzo. ilustraciones o modelos

e Aislados / no aislados.

e Con diversas aberturas: puertas, ventanas, etc. | ANEErores.
e Aperturas de paso.

e Permite perforaciones para decoracion interior.

e Pueden ser utilizados como estantes.

e [ argo de stock: 3,00 mts.

e [ argos especiales fabricacidn sobre pedido.



SECTOR
INSDUTRIAL

ElI PVC es ideal para las industrias, ya que cumple
con todas las normas de calidad.

Algunas de las industrias que nos eligen son, el
sector de alimentos y bebidas, el sector Idcteo, el
automotriz, laboratorios, las plantas de tratamiento
de aguas residuales, entre muchos otros.



AGROINDUSTRIA

Nuestro sistema de paneles divisorios
optimizan su lugar de trabajo.

e Aprobado por Senasa. Mejoran la aislacion
térmica y acustica, sumdndole barras de
telgopor, que bajan la temperatura hasta 8
grados.

e Se arman en tiempo récord y son fdciles de
remover o trasladar a otros galpones.

e Utilizados en frigorificos, parideras, entre otras
instalaciones de elaboracidon de alimentos.

i
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CREANDO NUEVOS
ESPACIOS

Cuando tenemos una sola habitacidn de un
tamano mds o menos grande, se puede dividir
utilizando el tabique TM250 para crear dos
espacios independientes. De esta manera puede
obtener un living y un comedor, dos dormitorios,
una sala de estar y una pieza, o cualquier otro
espacio que sea necesario para su comodidad
dentro del hogar. Es un perfil liviano de muy fdcil
construccidn y que se puede replicar nuevamente.

COMPLEMENTOS
NECESARIOS PARA
UN BUEN TRABAJO

TABIQUE MODULAR TM250

250 mm de ancho x 35 mm de ;.

grosor, cortado a medida en

longitudes de hasta 6 metros ‘.
Personalizado segun las '.\
especificaciones de su proyecto

ACCESORIOS DE PVC:

% | ‘ \\

TM251 - BORDE ~ TM253 - UNIQN TM254 -
"U" P/ TABLON "H" P/ TABLON ESQUINERO
"H" P/ TABLON




ZCOMO CONSTRUIR?

Las medidas del tabique cambian segun las
dimensiones del espacio donde se quieran
colocar.

En la secuencia se contempla el uso de bordes
"U" para terminacidn perimetral. Para
colocaciones sencillas no se necesitan refuerzos
metdlicos.

ANCLAJES METALICOS:
250

———— i ——

TM 263 |

TM 260 (1 m)
T™ 261 y TM 262 (2 m) Panel con

aislante eps



OFICINA
Secuencia de armado

CON SISTEMA DE TABIQUES MODULARES STETIC PLAS DE UNA
OFICINA DE LARGO 5,25 X 2,64 ANCHO X 2,80 ALTO

Se delimita el espacio, se fijan los
anclajes vy el perfil perimetral al piso.
Los anclajes metdlicos van todos
insertados dentro de los perfiles de
PVC y son los que le dan la robustez
estructural al conjunto de paredes
divisorias.




Detalle de anclaje metdlico para
dngulo en encuentro de paredes.

Para resolver las aberturas, se pueden
utilizar ventanas corredizas standard
de PVC de 35 mm de ancho o colocar
vidrios fijos, v la puerta se puede
colocar cualquiera standard de las que
se utlizan en la construccidn en seco.
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ENSAYOS TECNICOS

Seguridad contra Incendios
INTI - Ensayo Fuego Clase RE 2
Material de Muy Baja propagacién de llama (OT N° 224-343, Afo 2019)

Higiene y Sanidad
Aprobado por SE.NA.SA
Certificado E-2559, Afio 2019

Transmitancia Térmica
Ensayo técnico realizado por Estisol

PANEL DE PVC CON CAMARA DE AIRE

(PANEL ACTUAL)

Espesor de cdmara de aire 32 mm
T° Ext 18°C
T° Sup.Ext. 13,3°C
TeInt 5°C
T° Sup. Int.




PANEL DE PVC CON NUCLEO DE EPS D15

Conductividad térmica de EPS D15]0,037 W/mK
Espesor de nucleo de EPS 32 mm
T° Ext 18°C

T° Sup.Ext. 16,4 °C
T Int 5°C

T° Sup. Int. bbe°C

*Para el cdlculo se tomd una temperatura de 5°C
a una lado y 18°C al otro lado del panel.

El panel con ndcleo de EPS permite tener las T°
Superficiales mds préximas a las temperaturas

del ambiente a ambos lados del cerramiento. Eso
implica una menor necesidad de aporte de A
energia para mantener la temperatura dentro de TOVRheinland

la sala de frio. CERTIFIED R
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DEPOSITO
DE JARDIN

Se pueden armar a medida,
con puertas simples o dobles,

con ventanas corredizas de

PVC o panos fijos.

Frente

2305

2084




NOTAS




“Creemos que cada cliente
es unico. Por eso, nos
interesa conocerte,
entender tus necesidades
y transformarlas juntos

en oportunidades”

Tel: (54 1) 4582 3737 /3072
Direccion: Av Jonte 2656, CABA

Web: www.steelplasticcom.ar
%mc 00060
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Perfiles Plasticos por Extrusion

Transmitancia Térmica

Panel de PVC con camara de aire (panel actual)

Espesor de camara de aire 32 mm
T° Ext 18°C
T° Sup.Ext. 13,3°C
T° Int 5°C
T° Sup. Int. 6,4 °C
Gradiente 6,9 °C
Transmitancia térmica K (W/mZK) 2,78

Panel de PVC con nucleo de EPS D15

Conductividad térmica de EPS D15 0,037 W/mK
Espesor de nucleo de EPS 32 mm

T° Ext 18°C

T° Sup.Ext. 16,4 °C
T° Int 5°C

T° Sup. Int. 5,5°C
Gradiente 10,9 °C
Transmitancia térmica K (W/mZK) 0,95

*Para el calculo se tomd una temperatura de 5°C a una lado y 18°C al otro lado del panel.

El panel con nucleo de EPS permite tener las T° Superficiales mds proximas a las temperaturas del ambiente
a ambos lados del cerramiento. Eso implica una menor necesidad de aporte de energia para mantener la
temperatura dentro de la sala de frio.

Las normas que se usaron como referencia para los cuadros donde se indica la caida de temperatura o
gradiente térmico (°C), en ambos cerramientos es la IRAM 11.625. Los valores de conductividad térmica
(W/mK) y transmitancia térmica (W/m?K) se obtuvieron de la IRAM 11.601. Estos célculos son en régimen
estacionario.

Calculos realizados por Grupo ESTISOL en Julio del 2018.

Oficina Comercial Fabrica y Administracion
Management Alvarez Jonte 2656 — Capital Descartes 3551 — Parque Industrial
System Federal Tortuguitas
; C1416EXY — Republica Argentina  B1667AYC — Provincia de Bs. As. —
ISO 9001:2015 Rep. Argentina
Tel/Fax (54-02320) 49-6000
(rotativas)

Tel/Fax: (54-11) 4582-3737

= ®
TUVRheinland

www.tuv.com

info@steelplastic.com.ar
ID 9105062716

www.steelplastic.com.ar
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Sede Parque Tecnolégico Miguelete
Avenida General Paz 5445

Casilla de Correo 157
Prov. de Buenos Aires, Repliblica Argentina

B1650WAB San Martin,

A
-

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
autorizacion escrita del INTI. Los resultados consignados www.inti.gob.ar

consultas@inti.gob.ar

0800 444 4004

Facebook INTIArg

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la

se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el
Construcciones declinan toda responsabilidad por el uso

INTI y su Centro de Investigacion y Desarrollo en
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Informe de Ensayo

Metodologia empleada

Ministerio de Produccion y Trabalo
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OT N° 224 — 343 Unico
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* Elensayo de Propagacion Superficial de Liama se realizé de acuerdo a la Norma IRAM 11910-
3:1994 “Materiales de Construccion, Reaccion al fuego, Determinacién del indice de
propagacion de llama — método del panel radiante” (coincide con los métodos de ensayo
de la Norma NBR 9442:1986 y ASTM £162:1994).

e El ensayo de Determinacién de la Densidad Optica de Humos se realizé de acuerdo a las
indicaciones de la Norma IRAM 11912:1995 “Método de determinacion de la densidad
optica del humo generado por combusgfm o pirodescomposicion de materiales solidos”.
Coincide con la norma ASTM E662 “Standard Test Method for Specific Optical Density of
Smoke Generated by Solid Materials”

Resultados

F(promedio): 1,00
Q(promedio): 2,58
I(promedio): 2,59

Teniendo en cuenta la Tabla de Clasificacion de la Norma IRAM 11910-1 del afio 1994, el indice
de Propagacion de Llamas (I) hallado del material denominado: “PVC TM250” se clasifica como:

“Clase RE 2: Material de Muy baja propagacion de llama”
(A esta clase pertenecen los materiales con un indice entre 0 y 25)
Coincide con la Clase A de la Norma brasilefia NBR 9442/1986

Referencias para el ensayo de determinacion de la propagacion superficial de llama

Clase E!Ba;$ Denominacion Norma IRAM ggts?éfaﬂ%n

RE 1 - Incombustible 11910-2 Anexo A de la norma

RE 2 A Muy baja propagacién de llama 1191041 indice: 0a 25

RE 3 B Baja propagacion de llama 1191041 indice: 26 a 75

RE 4 C Mediana propagacion de llama 119101 indice: 76 a 150

RE 5 D Elevada propagacion de llama 11910-1 Indice: 151 a 400

RE 6 E Muy elevada propagacion de llama | 11910-1 Indice mayor a 400
Definiciones:

Un factor derivado de la rapidez de propagacion del frente de llama (F) y otro relativo al calor liberado por el material

ensayado (Q) son combinados para proveer el indice de propagacion superficial de llama (1).
I: Indice de propagacion superficial de llama.
F: Factor de propagacion de llama.

Q: Factor de evolucion de calor
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Informe de Ensayo

Determinacién de la Densidad Optica de Humos

‘ Ministerio de Produccion y Trabaj
Presnﬁencna de la Nacadm

OT N° 224 — 343 Unico

T

Pagina 3de 3

Probetas
Densidad 6ptica 1 min (D4) 9 63
Densidad optica 1.5 min (D1 s) 37 139
Densidad 6ptica 2 min (D) 74 281
Densidad 6ptica 3 min(D3) 146 366
Densidad optica 4 min (Ds) 207 464
Transmitancia minima (T%) 23.10° 13.10°3
Densidad éptica especifica maxima?Dm) 343 511
Transmitancia residual (Tr%) 83 84
Densidad optica de correccion (Dc) 11 10
Tiempo de ocurrencia 10 min 6 min
VOS4 333 942
Densidad optica especifica maxima corregida (Dmc) ST DO

De acuerdo al valor obtenido de Densidad dptica especifica maxima corregida, y teniendo en cuenta
la Clasificaciéon propuesta por el Departamento de Seguridad Contra incendios y Explosiones, el

material denominado “PVC TM250” se clasifica como: “Nivel 4” —

Alta cantidad de Humos. Densidad 6ptica corregida mayor a 396.

Materiales que generan Muy

Clasificacion propuesta por el Departamento de Seguridad Contra incendios y Explosiones:
Nivel 1: Materiales que generan Baja cantidad de Humos.

Densidad optica corregida entre 1y 132.

Nivel 2: Materiales que generan Mediana cantidad de Humos.

Densidad optica corregida entre 133 y 264.

Nivel 3: Materiales que generan Alta cantidad de Humos.

Densidad optica corregida entre 265 y 396.

Nivel 4: Materiales que generan Muy Alta cantidad de Humos.

Densidad éptica corregida mayor a 396.

[ Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las

mediciones y/o ensayos.
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Fin del Informe 7

.
racio Chambi Acosta

dad contra Incendios y Explosiones

Evaluacidn y Rehabilitacién Edilicia
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ARQ.SILVIA VELAZQUEZ \
DIRECTORA TECHICA
EVALUACION ¥ REHABILITACION FI ICIA
BUBCEmENCIA OPERATIVA
CONSTRUCCIONES E INFRAEETRUC |URa



